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PIAMSA  TOOL MAKER (IN HOUSE)
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PIAMSA Laboratory testing

PIAMSA LOCAL EXTERIOR
Adherencia ASTM D 3359-17 P

Compresión Set ASTM D395 Método B P

Densidad ASTM D297 P

Desgarre ASTM D624 P

Dureza ASTM 2240 P

Elongacion ASTM D412 P

Envejecimiento ASTM D454 P

Peso P

Tension ASTM D 638, ASTM D412 P

Abrasión taber ASTM D1630 P

Apreciación visual ASTM D750 P

Bending ASTM D1043 P

Cambio dimensional ASTM F1087 P

Contenido de humedad ASTM F1087 P

Deflexión ASTM D3574 P

Espesor ASTM D3676 P

Evaluación de Agrietamiento P

Evaluación de color por espectrocolorimetro P

Exposición en camara de baja temperatura ASTM 2137 Método A9.3.2 P

Exposición en Camara de ciclos termicos 

chica
P

Exposición en Camara de ciclos termicos 

grande
P

Exposición en cámara de Ozono ASTM D1171 P

Exposición en camara de UV ASTM G154-16 P

Exposición en camara de Xenon P

Exposición en Estufa con recirculacion de 

aire 
P

PRUEBA NORMA
LABORATORIO



PIAMSA Laboratory testing

PIAMSA LOCAL EXTERIOR
Exposición en Estufa convensional ASTM D1870 P

Flamabilidad ASTM D4205 P

Impacto Charpy ASTM D256 P

Impacto IZOD ASTM D256 P

Impacto por caida de bola ASTM D256 P

Masa por unidad de área ASTM D1937 P

Peeling P

Resistencia a sustacias Quimicas ASTM D543 P

Durabilidad por fátiga dinámica P

Fátiga mecánica ASTM D4482 P

Durabilidad (50 Millones de ciclos  140 HZ) P

Durabilidad 8 millones de ciclos a 20 HZ P

Axial Dinámica
ESPECIFICACIONES 

REQUERIDAS POR EL CLIENTE
P

Axial Estática
ESPECIFICACIONES 

REQUERIDAS POR EL CLIENTE
P

Radial Dinámica
ESPECIFICACIONES 

REQUERIDAS POR EL CLIENTE
P

Radial Estática
ESPECIFICACIONES 

REQUERIDAS POR EL CLIENTE
P

Cónica Dinámica
ESPECIFICACIONES 

REQUERIDAS POR EL CLIENTE
P

Cónica Estática
ESPECIFICACIONES 

REQUERIDAS POR EL CLIENTE
P

Torsional Dinámica
ESPECIFICACIONES 

REQUERIDAS POR EL CLIENTE
P

Torsional Estática
ESPECIFICACIONES 

REQUERIDAS POR EL CLIENTE
P

PRUEBA NORMA
LABORATORIO



PIAMSA R&D  Compounding

COMPUESTO CICLOS OBTENIDOS OBSERVACIONES

A 51,480

B 395,006 (2017)

C 925,650 (2017)

D 1’888,920 (2021)

E 2’298,960 Investigación y desarrollo

F 2’833,380 (2021)

G 3’214,080 Investigación y desarrollo

H 6’415,200 (2020)

I 7’767,360 Investigación y desarrollo

J 9’490,320 Investigación y desarrollo

K 13’124,160 En línea  (nov/2021)

L 26’248,320 (2022)











PIAMSA Facilites







PIAMSA Current Proyects




